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Préconisations pour la pose des boulons
de Construction Métallique sur chantier

Préparation avant serrage

\_

Avant le serrage, vérifier :

la présence du marquage C € sur U'emballage scellé ;
la présence du marquage SB sur l'emballage et sur les boulons ;

la correspondance des boulons avec le plan de montage : classe de qualité, diametre
et longueur;

les outils de serrage a utiliser (voir Fiche C).

v’ Pour les classes d'exécution EXC3 et EXC4, enregistrer le(s) numéro(s] de lot(s) de

lassemblage (voir étiquette).

Le serrage des boulons SB s’effectue ensuite en une seule phase
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Mise en place et serrage au refus
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X Enaucun cas ces couples ne doivent étre utilisés comme référence ou pour un controle

~

Serrer au refus tous les boulons de 'assemblage, en respectant lU'ordre de serrage des
boulons (voir 13), puis remplacer les broches et boulons-martyrs présents.

Mettre en place les boulons avec l'écrou dans le bon sens (voir Fiche A).

Serrage au refus = serrage avec une clé a main de dimension normale, sans
rallonge, par une seule personne =» L'écrou ne peut plus étre dévissé a la main.

Le serrage des boulons SB doit étre suffisant pour éviter un dévissage de l'écrou dans
des conditions usuelles d’exploitation.

Le serrage doit rester modéré pour éviter tout sur-serrage des boulons SB (risque de
casse du boulon] particulierement pour les petits diameétres (inférieurs a 16 mm).

Les couples ci-dessous sont donnés uniquement a titre indicatif.

M12 15a 35 M22 70 a 230

M14 25a50 M24 80 a 300

M16 30a80 M27 100 a 400

M18 402120 M30 110 a 550

M20 50a 170 M36 150 a 900
Pour d'autres classes de qualité, contacter le fournisseur

du serrage.
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Ordre du serrage des boulons

de lassemblage].

L'ordre du serrage doit étre comme spécifié par le Bureau d’études.

En U'absence de consigne, le serrage doit débuter par la partie la plus rigide de
lassemblage et progresser vers la partie la moins rigide (de Uintérieur vers Uextérieur

~
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Vérification aprés serrage des boulons SB
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écrous ne peuvent pas étre dévissés a la main.

D Aprés le serrage au refus, vérifier qu'un boulon est bien présent dans chaque trou.

D Vérifier que le bout de la vis dépasse de 'écrou d’au moins 1 Pas =1 filet.
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D Vérifier que le jeu résiduel en rive est <4 mm (voir Fiche A ; dans le cas contraire, répéter
le serrage au refus en recommencant par le 1°" boulon (sauf si anomalie détectée).

» Aucun contrdole du couple n'est exigé ni nécessaire.

» Il est recommandé de vérifier sur les premiers boulons serrés de 'assemblage que les
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